HIERRETTÄVÄN AKRYYLIMASSAPINNOITTEEN TYÖSELITYSMALLI

Pohjatyöt


Betonialustan pintahionta, sinkopuhdistus tai jyrsintä riippuen pinnoi-


tusalustan laadusta. Kaivoliittymien ja läpivientien vahvistukset akryy-


litäyttömassalla. Mahdolliset vesikaatokorjaukset akryylitäyttömassalla.


Pohjustus Nanten Akryylipohjustin DC 101:llä. Mikäli betonin suh-

teellinen kosteus on suurempi kuin 95 %, on pohjusteena käytettävä Ak-

ryylipohjustin DC 108:aa.

Pinnoitustyö

Pinnoitus hierrettävällä Nanten DC 20 N tai DC 205 akryylimassalla pinnoitevahvuuden ollessa 3 – 4 mm. Pinnoitemassan värisävy on _______ . Pinnoitteen karheusaste puolikarkea.

Alueille, joissa on suuri lämpörasitus, pinnoitevahvuus on 5-6 mm.

Pintalakkaus Akryylilakka DC 307:llä.

Jalkalistat


Pinnoite nostetaan jalkalistaksi, jonka korkeus on ___ mm. Listan 


malli _____.

